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'VSLF-Produktedeklaration

Datum

09.01.2014

Firma

Louis Gnatz GmbH, Beeck’sche Farbwerke
Handelsname

BEECK SILIKATSCHLAMME

1.1. Produkt-Charakterisierung
Universeller, weil pigmentierter Schlammanstrich fir innen. Grobkorn bis 0,4 mm
1.2. Farbe
Weild
2. Bindemittel Gew. %
Acrylatdispersion 4,0 % fest
Kaliwasserglas 1,8 % fest
3. Pigmente Gew. %
3.1 anorganische Pigmente
Titandioxid 4,3 %
Chromoxidgrin 0%
Eisenoxide 0%
Mischphasenpigmente 0%
3.2. organische Pigmente Gew. %
Russe keine
Buntpigmente keine
3.3. Korrosionsschutzpigmente Gew. %

Zinkstaub nein
Zinkphosphat nein




Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zuséatzlich

4, Fullstoffe Gew. %
Calciumcarbonate 39,8 %
Schwerspat 0%
Talkum/Feldspat 10,2 %
Na-K-Silikat 7,7 %
Cellulosefasern 0,3%

5. Lésungsmittel Gew. %
Aliphatische KW
Aromatengehalt
Aromatische KW
Alkohole
Glykole
Ester
Ketone
Wasser 31,4 %

6. Additive Gew. %

6.1. Trockenstoffe (Metallgehalt)
Kobalt
Mangan
Zirkon
Zink
Calcium

6.2. Hautverhinderungsmittel Gew. %

nein

6.3. Andere Additive Gew. %
Weichmacher nein
Verdickungsmittel Celluloseether 0,31 %
Netzmittel 0,06 %
Entschaumer 0,13 %

7. Film- und Topfkonservierungsmittel Gew. %

nein

8. Biozide Gew. %

nein
Bemerkungen

die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.



