TECHNISCHES MERKBLATT B E EC K

Stand: 06.03.2018 kompromisslos mineralisch

"5 BEECK MBA-Fixativ

Spezialfixativ fur schwach wasserbenetzbare, mineral ische Untergriinde sowie fir ®
BEECK Silikatlasurtechnik mit BEECK Farbpulver BEECKASF

Aktiv Silikat Formulierung
1. Produkteigenschaften .
Kaliwasserglas mit geringen organischen Anteilen nach VOB/C DIN 18363 2.4.1. Zur Grundierung und Festigung
pordser, wasserabweisender mineralischer Bausubstanz im Innen- und Fassadenbereich, wie kunstharzmodifizierte
Putze, Warmedammverbundsysteme (WDVS) und abgewitterte Dispersionsanstriche. Ideal fir dauerhafte Silikatlasuren
mit BEECK Farbpulver beispielsweise auf Sichtbeton und BEECK Quarzfuller. BEECK MBA-Fixativ enthalt
verkieselungsaktives Kaliwasserglas als Bindemittel. Durch Verkieselung, der chemischen Reaktion zwischen
Untergrund, Pigmenten und Kaliwasserglas, entsteht eine untrennbar mit dem mineralischen Untergrund verbundene
Einheit. Durch benetzungsfordernde Hilfsstoffe erschliet BEECK MBA-Fixativ auch schwach benetzbare,
wasserabweisende Untergriinde fiir dauerhafte Silikatanstriche und Lasurtechniken. Die hohe, natirliche Alkalitat der
Kaliwasserglaser wirkt Schmutz-, Schimmel- sowie Algenbefall entgegen. Ermdoglicht somit giftfreie, ©kologisch
vertragliche Anstriche auch auf bauphysikalisch kritischen Untergriinden wie beispielsweise
Warmedammverbundsystemen (WDVS). Nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Bauphysik, Dauerhaftigkeit und leichten
Renovierbarkeit unibertroffen wirtschaftlich.

1.1. Zusammensetzung

« Rein mineralisches Kaliwasserglas

«  Benetzungs- und haftungsférdernde Hilfsstoffe

e Organischer Anteil <5 % (VOB/C DIN 18363 2.4.1)

e Frei von Lésemitteln, Bioziden und Konservierungsstoffen

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Ubersicht

e Anwendung im Innen- und Fassadenbereich

e Hohe Verkieselungsaktivitat

«  Kapillaraktiv, sorptionsfahig und diffusionsoffen

e Dauerhaft und verwitterungsbestandig

e Optimale Benetzungs- und Haftungseigenschaften
«  Farbig lasierbar mit BEECK Farbpulver

*  Nicht brennbar

e Wasserverdinnbar

« Die naturliche Alkalitat wirkt gegen Bakterien, Algen und Schimmel

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte

Parameter Wert Konformitat

Dichte 2oc: 1,16 kg/L

pH-Wert 2o°c: 11

dynam. Viskositét o°c: < 500 mPas

Wos-Wert: > 1,00 kg / (m*h™)

sq¢-Wert (H20): 0,01lm

Brennbarkeitsklasse: A2 nicht brennbar DIN EN 13501-1, DIN 4102
VOC-Anteil (max.): 2g/L ChemVOCFarbV, Kat. A/ h

1.2.3. Farbton
e Im Nasszustand milchig, nach Trocknung transparent

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

e Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragféhig sowie frei von ausblihfahigen und trennenden Substanzen
sein.

« Anwendung bevorzugt auf schwach benetzbaren, wasserabweisenden (hydrophoben), jedoch porésen und
verkieselungsfahigen mineralischen Baustoffen wie z. B. Warmedammverbundsystemen (WDVS) und
Organosilikatanstrichen.

*  Neuputz auf Trocknung und Festigkeit priifen.

* Ausbriiche und Fehlstellen sorgféltig art- und strukturgleich ausbessern.

« Rissige Untergrinde putztechnisch sanieren. Flachen mit Haarrissen und geringen Strukturmangeln mit BEECK
Quarzfiller vollflachig vorstreichen. BEECK Quarzfiller auch als schlammend-weilRen Lasurgrund vollflachig
auftragen, sofern kein stein- bzw. betonsichtiger Lasureffekt erwiinscht ist.

e Druckempfindliche Oberflachen schonend reinigen.

« Veralgte Fassaden mit BEECK Fungizid nach Werksvorschrift vor- und nachbehandeln.
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e Auf optisch anspruchsvollen Flachen auf einheitliche Untergriinde und sorgfaltige Verarbeitung achten.
2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau

e Siehe 2.4. Verarbeitungshinweise zu den verschiedenen Einsatzgebieten von BEECK MBA-Fixativ.

2.3. Untergrund und Vorbehandlung

e Kalkputz (PI/CSII), Kalk-Zementputz (PII), Zementputz  (PIll) pords, ohne oder mit Wasserabweisung:

Putz auf Trocknung und Festigkeit priifen. Sinterhaut auf massivem Putz mit BEECK Atzfliissigkeit entfernen oder
abschleifen, Dunnschichtputze und Verbundsysteme (z. B. WDVS) nicht atzen. Putz mit BEECK MBA-Fixativ,
verdinnt mit 2 Teilen Wasser, vorfixieren zur Verfestigung sandender Oberflachen und zur Verringerung der
Saugfahigkeit. Mirbe, jedoch tragfahige Putze mehrfach mit BEECK MBA-Fixativ, verdinnt mit 5 Teilen Wasser,
sattigend fluten. Luftkalkputze vor Anstrich ausreichend aushérten lassen, wegen erforderlicher Mindestfestigkeit
unbedingt am Objekt bemustern, Herstellerhinweise beachten.

. Beton, Sichtbeton:

Trennmittelreste porentief und griindlich mit BEECK Schaldlentferner und Hochdruckreiniger nach Werksvorschrift
entfernen, mit reichlich klarem Wasser nachspilen. Auch im Innenbereich griindlich abwaschen, Benetzbarkeit des
gereinigten Untergrundes durch Aufspriihen von Wasser priifen. Vorfixieren mit BEECK MBA-Fixativ, verdiinnt mit 2
Teilen Wasser. Fir Lasurtechnik auf Sichtbeton 1 Teil BEECK MBA-Fixativ mit 1 Teil Wasser verdiinnen und wie
unter 2.4. beschrieben unter Zugabe von BEECK Farbpulver lasieren.

*  Backstein, Kalksandstein, Naturstein:

Je nach Verschmutzung und Zustand reinigen, auf Ausbliihungen (z. B. Salzrénder, Eisensalze), Feuchteschaden
und Saugvermégen prifen. Defekte Fugen und Steine ausbessern. Vorfixieren mit BEECK MBA-Fixativ, verdinnt
mit 2 Teilen Wasser. Nicht anwendbar auf glasiertem Klinker oder porenfreiem Naturstein, z.B. Granit.

e Altanstriche, Kunstharzputz, Warmedammverbundsystem e (WDVS):

Mineralische Altanstriche griindlich reinigen und abbirsten. Gerissene, minderhaftende und filmbildende
Altanstriche mdoglichst porentief entfernen. Verbliebene Anstriche auf Haftung und Tragféhigkeit prifen.
Festhaftende Anstriche und Putze reinigen. Veralgte Fassaden mit BEECK Fungizid nach Werksvorschrift
behandeln. Saugende, kreidende und mirbe Oberflachen mit BEECK MBA-Fixativ, verdiinnt mit 2 Teilen Wasser,
grundieren. Auf Warmedammverbundsystemen (WDVS) wegen Aufheizeffekt, auch bei Lasurtechniken, nur helle
Farbténe (Hellbezugswert HBW > 40) einsetzen.

« Ungeeignete Untergriinde sind waagerecht bewitterte, minderfeste, ausbliihfahige und nicht alkalibestandige
Untergriinde wie z. B. Holzwerkstoffe (MDF, OSB), Lehm, Gips und Kunststoffe sowie nicht tragfahige, plasto-
elastische Altanstriche.

* Mangelhafte Untergriinde erfordern ein differenziertes Vorgehen. Salz- und feuchtebelastete Flachen, Kellerwande
und Sockelbereiche mit Sanierputz ausristen. AnschlieRend vollflachiger Grundanstrich mit BEECK Quarzfller.

2.4. Verarbeitungshinweise

2.4.1. Aligemeine Hinweise

Untergrundeignung im Sinne der VOB prifen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Saugvermdgen, Festigkeit sowie Struktur des

jeweiligen Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flachen bemustern. Qualifizierte Verarbeitung

gewabhrleisten.

* Nicht zu behandelnde Flachen — inshesondere Glas, Keramik, Sohlbanke, Dehnfugen, Lackierungen und Eloxal —
sorgféltig abdecken und vor Spritzern schiitzen.

e Speziell bei geténten Anstrichen und Lasurtechniken: In sich geschlossene Flachen ausschlieRlich mit Gebinden
aus einereinheitlichen Fertigungscharge streichen. Fiir geniigend qualifizierte Arbeitskrafte und reibungslosen
Anstrichablauf sorgen.

« Nicht bei Nasse, Frostgefahr, auf aufgeheizten Flachen oder in praller Sonne verarbeiten.

¢ Mindestverarbeitungstemperatur: +8°C

e Trocknungszeit bei Lasurtechnik: mindestens 8 Stunden pro Arbeitsgang

«  Frische Anstriche vor Regen und praller Sonne schitzen. Geriistfolie vorhdngen.

2.4.2. Anwendung
e Grundierung fur wasserabweisende, jedoch pordse min eralische Untergriinde:
- 1 Teil BEECK MBA-Fixativ mit 2 Teilen Wasser verdiinnen.
- Sattigend mit BEECK Mineralfarbbirste auftragen.
- Uberschuss an weniger saugenden Stellen sorgfaltig vertreiben.
- Auf kritischen Flachen und unbekannten Untergriinden bemustern. Vorsicht bei Anti-Graffiti-Beschichtungen!
e Festigung mirber, jedoch im Kern tragfahiger, miner alischer Bausubstanz:
- 1 Teil BEECK MBA-Fixativ mit 5 Teilen Wasser verdiinnen.
- Untergrund mehrfach sattigend nass-in-nass fluten.
- Uberschuss an weniger saugenden Stellen und auf gesattigten Untergriinden sorgfaltig vertreiben.
e Bindemittel fiir Silikatlasurtechniken mit BEECK Farbpu Iver:
Lasurstarke, Arbeitstechnik und Untergrundeignung an Musterflache prifen. BEECK Quarzfilller als schlammend-
weifen Lasurgrund vollflichig auftragen, sofern kein stein- bzw. betonsichtiger Lasureffekt erwiinscht ist.
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e Vorbereitung:

- 1L BEECK MBA-Fixativ mit 1 L Wasser verdiinnen.

- Je nach gewunschter Farbstarke ca. 200 g - 500 g BEECK Farbpulver zugeben.

- Griundlich durchrihren und mindestens zwei Stunden, besser tber Nacht, einsumpfen.

- Vor Verarbeitung gegebenenfalls absieben.

- Von Zeit zu Zeit grindlich aufriihren.

- Wabhrend Arbeitspausen Gebinde luftdicht verschlieen.
e Verarbeitung:

- Aquarellhaft in 2 — 3 Lasurgangen mit der BEECK Mineralfarbbirste oder BEECK Oval-Lasurbiirste.

- Im frei bewitterten AuRenbereich sind 3 Lasurgange erforderlich.

- Auftragsweise: Diinnschichtig, ansatzlos und iberlappungsfrei

- Trocknungszeit: mindestens 8 Stunden pro Lasurgang
Bitte das Technische Merkblatt BEECK Reinkristallinb ~ eachten.
Langzeitkonservierung mit BEECK BS Plus empfohlen bei: reprasentativen Fassaden, fehlendem Dachiiberstand
sowie an L&rmschutzwadnden mit hoher Schmutz- und Regenbelastung. BEECK BS Plus verkieselungsbedingt
frihestens 10 Tage nach der Silikatlasur aufbringen.

3. Verbrauch und Gebindegréf3en

Der Verbrauch zum Vorfixieren liegt fur glatte, normal saugende Untergriinde bei ca. 0,03 L BEECK MBA-Fixativ pro mz.
Fir Lasurtechniken bei ca. 0,04 L pro m2 und Lasurgang. Untergrund- sowie lasurbedingte Verbrauchsabweichung durch
Musterflache am Objekt ermitteln.

GebindegréRen: 1 L/5L/10L

4. Reinigung
Gerate, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit Wasser grundlich reinigen.

5. Lagerung
Kihl und frostfrei gelagert ist BEECK MBA-Fixativ mindestens 12 Monate haltbar. Mit BEECK Farbpulver eingesumpft,
Gebinde luftdicht verschlieBen und innerhalb von 4 Wochen verarbeiten.

6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschlage und Entsor gung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Das Produkt ist alkalisch. Dampfe, Sprihnebel und
Staub nicht einatmen. Umgebung der Anstrichflachen sorgféaltig abdecken, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.
Entsorgung gemaR den gesetzlichen Vorschriften.

»  Abfallschlussel Produktreste: 080112

*+ GISCODE: M-SKO01

7. Erklarung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle
Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode
untergrundabhéangig selbst zu tiberprifen. Technische Anderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
Fremdzusatze zum Abténen, Verdinnen usw. sind unzuldssig. Farbténe vor Verarbeitung priifen. Bei Erscheinen einer
Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Giiltigkeit. Verbindlich fur die Einstufung laut Gefahrstoff-
verordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EU-Sicherheitsdatenblattern in ihrer aktuellen Fassung.
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